
БРОНЗОВЫЙ ПРОКАТ.

Перечень ГОСТов на бронзовый прокат
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ГОСТ493— 79
Бронзы безоловянные литейные. Технические условия 

ГОСТ 17328— 78
Бронзы безоловянные литейные в чушках. Технические 
условия

ГОСТБ13— 79
Бронзы оловянные литейные. Технические условия 

ГОСТ Б14— 73
Бронзы оловянные в чушках. Технические условия 

ГОСТ 18175-78
Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением.
Марки
01/01/79
ГОСТ 5017-74
Бронзы оловянные, обрабатываемые давлением. Марки 
01/01/76
ГОСТ 1595-90
Полосы и ленты из алюминиево-марганцевой бронзы.
Технические условия
01/01/91
ГОСТ 1761-92
Полосы и ленты из оловянно-фосфористой и оловянно­
цинковой бронзы.Технические условия

ГОСТ 1789-70
Полосы и ленты из бериллиевой бронзы. Технические
условия
01/01/70
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ГОСТ4748-92
Полосы и ленты из кремнисто-марганцевой бронзы. 
Технические условия
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ГОСТ 15885-71
Ленты и полосы из оловянно-цинково-свинцовой
бронзы. Технические условия
01/01/79
ГОСТ 1628-78
Прутки бронзовые. Технические условия 
01/01/80
ГОСТ 15835-70
Прутки из бериллиевой бронзы. Технические условия 
01/01/71
Г0СТБ511-Б0
Прутки оловянно-цинковой бронзы. Технические 
условия 
01/01/60
ГОСТ 10025-78
Прутки оловянно-фосфористой бронзы. Технические 
условия 
01/01/80
ГОСТ 1208-30
Трубы бронзовые прессованные. Технические условия 

ГОСТ24301-80
Прутки и трубы бронзовые и латунные литые. 
Технические условия

ГОСТ5221-77
Проволока из оловянно-цинковой бронзы. Технические
условия
01/01/79
ГОСТ5222-72
Проволока из кремнемарганцовой бронзы. Технические 
условия

ГОСТ 15834-77
Проволока из бериллиевой бронзы. Технические
условия
01/01/79
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